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ID documento: 366379 _RO1 BATTITO ITALIANO S.R.L.
VIA STRADA D. SPESSE 38
31018 GAIARINE (TV)
Revisione documento: 10/04/24 ITALIA

Prima emissione: 11/03/24

Ricevimento campione: 05/02/24

Denominaz.campione: TAVOLO ATMAN ITALIA

CAMPIONE N° 366379

Dimensioni d'ingombro: 2600 x 900 x 775 (h) mm

Elenco dei rapporti di prova:
1. Durata dei sistemi di estensione dei piani di tavolo - Procedura CATAS

Il presente documento annulla e sostituisce il precedente con ID documento 366379 ed emesso in data 11/03/24. Modifiche apportate: aggiunta traduzione.

Il presente documento fa parte di un file in formato PDF sottoscritto
con firma digitale,da Franco Bulian.

La denominazione e I'e¥entuale descrjzione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicita. | risultati riportati sul rapporto di
prova si riferiscono solo al campi provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente.
Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformita formulate dal CATAS si basano sul confronto tra
i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento & stato effettuato dal cliente: in tal
caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione cosi ricevuto.
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RAPPORTO DI PROVA
BATTITO ITALIANO S.R.L.
366379 /1 _ VIA STRADA D. SPESSE 38

Revisione: 0 ‘ %j:ljliGAlARINE (TV)
Ricevimento campione: 05/02/24

Esecuzione prova: 04/03/24
Emissione documento: 11/03/24

Denominaz.campione: TAVOLO ATMAN ITALIA

Durata dei sistemi di estensione dei piani di tavolo - Procedura CATAS

Dimensioni d'ingombro del tavolo chiuso: 1800 x 900 x 775 (h) mm

Dimensioni dingombro del tavolo aperto: 2600 x 900 x 775 (h) mm

Svolgimento della prova:
Il test & stato eseguito aprendo e chiudendo I'allunga del tavolo, per il numero di cicli specificato nella tabella.

Un ciclo consiste in una apertura e chiusura completa dell'allunga.

Risultati della prova :

Numero di cicli Osservazioni

10000 Nessun difetto

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
sottoscritto con firma digitale da Franco Bulian.

La denominazione e I'eventugle descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicita. | risultati riportati sul rapporto di
prova si riferiscono solo al camypi provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente.
Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformita formulate dal CATAS si basano sul confronto tra
i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento & stato effettuato dal cliente: in tal
caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione cosi ricevuto.
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Testing Certification Research WWww.catas.com
Report ID: 366379_RO01 BATTITO ITALIANO S.R.L.
- VIA STRADA D. SPESSE 38
Date of sample receipt: 05/02/24 31018 GAIARINE (TV)
Date of revision: 10/04/24 ITALIA
Date of first issue: 11/03/24
Sample name: TAVOLO ATMAN ITALIA

SAMPLE N° 366379

Overall dimensions: 2600 x 900 x 775 (h) mm

List of test reports:
1. Durability of table extension systems - Procedure CATAS

This document replaces the previous one with report ID 366379 and with date of issue 11/03/24. Applied changes: translation added.

This document is part of a PDF file digitally signed by Franco Bulian.

The sample name and;’when
sample submitted for the test al

others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless

otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison
between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the

customer; in this case the test results are referred to the sample as received.
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TEST REPORT

366379 / 1 >
Revision: 0 ‘

Date of sample receipt: 05/02/24

Date of test: 04/03/24
Date of issue: 11/03/24
Sample name: TAVOLO ATMAN ITALIA

BATTITO ITALIANO S.R.L.
VIA STRADA D. SPESSE 38
31018 GAIARINE (TV)
ITALIA

Durability of table extension systems - Procedure CATAS

Test procedure:

Test results:

Overall dimensions of the closed table: 1800 x 900 x 775 mm
Overall dimensions of the opened table: 2600 x 900 x 775 mm

One cycle consists of a complete opening and closing of the extension.

Number of cycles

Remarks

10.000

No defects

The test has been carried out opening and closing the table for the number of cycles specified in the table

This test report is part of a PDF file digitally signed by Franco Bulian.

The sample name antl} whenrelevant,its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the

sample submitted for the test

others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless

otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison
between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the

customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

page 1/1




		2024-04-10T14:07:02+0000
	Franco Bulian




